Bezeichnungen wie folgt nach DIN EN 10279:

1.4301
1.4307
1.4571

X5CrNi18-10

X2CrNi18-9
X6CrNiMoTi17-12-2

Lieferbar in Herstellungslangen:

ca.6m

oder in Fixlangen (nur auf Anfrage)
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Gewicht

kg/m

0,86
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Bezeichnungen

1.4301

X5CrNi18-10

1.4307

X2CrNi18-9

1.4571

X6CrNiMoTi17-12-2

Alle Angaben zu den Abmessungen und den Gewichten kdnnen sich innerhalb der zuldssigen Toleranzen verandern.
e = lieferbar. Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.
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